
ทรายแกว 
ทรายแกว  คุณภาพ (ความบริสุทธิ์และความขาว) สูงจํานวนมาก พบอยูตามชายฝงดานในและพ้ืนที่ 

berm ตามแนวชายฝงทะเล ทรายนี้ไดจากการผุพังของหินทรายยุคจูราสสิคในชวงคารดามัมและแอล
เลเฟนต จากการวิเคราะหทางเคมีของทรายผลึกละเอียดถึงปานกลาง พบวามีปริมาณซิลิกามากกวารอย
ละ 99 ทรายชายหาดนี้ผลิตสงโรงงานแกวในพนมเปญ 

แหลงทรายแกวอีกแหลง พบในกลุมเขาขนาดเล็กทางตะวันออกของหมูบาน Tram Knar ภูเขา
เหลาน้ีมีแจสเปอรยุคดีโวโน-คารบอนิเฟอรัสซึ่งถูกแปรโดยหินแทรกซอนขางเคียง แลวตกผลึกใหมเปน
หิน cryptocrystalline siliceous ที่มีความบริสุทธิ์สูง หินดังกลาวถูกผลิตและใชเปนหินปูทางรถไฟ 
(Ballast) 




