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 แรและสินแรท่ีเกิดจากกิจกรรมน้ํารอน (Hydrothermal Activity) สวนใหญแพรกระจายอยูทางทิศ
ตะวันออกของจีนเหนือกับจีนใต โซนแรสะสมตัวแบบนี้ท่ีมีมาก ไดแก แหลงแรโลหะ W, Sn, Mo, Zn, Pb, Sb, 
Hg และ Cu  รวมทั้งแรฟลูโอไรต แบไรต แคลไซต และแหลงแรอโลหะอื่นๆ  แรท่ีรวบรวมขุดออกมาไดสวนใหญ 
ไดแก แรซินนาบาร เรียลการ สติบไนต ฟลูโอไรต แคลไซต แบไรต และแรอื่น ๆ จากจีนใตจัดอยูในแหลงแร
กําเนิดแบบนี้  การแพรกระจายของแหลงแรปกติถูกควบคุมโดยรอยแตกที่หยั่งลึกลงไปในเปลือกโลกและกิจกรรม
ของหินอัคนีภาคพื้นรวมทั้งนํ้าใตดินดวย เน่ืองจากจีนตะวันออกและจีนใตอยูตรงขอบของแผนทวีปยูเรเซียน 
(Eurasian Plate) และใกลกับโซนมุดตัวของแผนมหาสมุทรแปซิฟก ระบบธรณีความรอน (Geothermal 
Systems) ในเปลือกโลกจึงไดรับอิทธิพลอยางมากจากการเคลื่อนตัวขึ้นมาสูเปลือกโลกของหินหลอมเหลวจาก
ภายในโลก  ดังน้ันแรตาง ๆ ท่ีเกิดจากของเหลวน้ํารอนจึงสะสมตัวมากในบริเวณเหลาน้ี 
 แรท่ีสะสมตัวนอกเปลือกโลกหรือใกลผิวโลกที่เรียกวาแรทุติยภูมิ เกิดแผกระจายกวางขวางในจีน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในจีนตะวันออก แรชนิดน้ีสวนใหญมีกําเนิดมาจากปฏิกิริยาเติมออกซิเจนและน้ํา (Oxidation 
and Hydration) ของแรอื่นและหินในผิวโลกหรือใกลผิวโลก ดวยการชวยเหลือของนํ้าบาดาล ไดแก การเกิด 
อยางแพรกระจายของแรแคลไซตในถ้ํา แรอราโกไนต และแรหินงอกหินยอยอื่น ๆ เชน แรเฮมิมอรไฟตและมาลาไคต
ในจีนใตและจีนตะวันตกเฉียงใต ซึ่งมีภูมิอากาศแบบรอนและเปยกชื้น แรไพโรมอรไฟตสีเขียวและแรมิมีไทต 
สีเหลืองสวยงามในเหมืองตะกั่ว-สังกะสีของมณฑลกวางสี (Guangxi) และกุยหลิง (Guiling) เปนตัวอยางของแร
ท่ีมีกําเนิดสะสมตัวแบบนี้ 
 
2.1  แหลงทรัพยากรแรในจีน 
 แหลงแรในจีนกระจายตัวตามมณฑล เขตปกครองตัวเอง และเขตบริหารพิเศษตาง ๆ ท่ัวประเทศ 
และมีทัรพยากรแรท่ีหลากหลายชนิด ปริมาณสํารองแรแยกตามชนิดแร และปริมาณสํารองแรตามภูมิภาคตาง ๆ 
ของจีนในป 2546 แสดงดังตารางที่ 3 และ 4 และรูปที่ 1 และ 2 แสดงการกระจายตัวของแรโลหะและอโลหะ 
ตามลําดับ 
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2.1.1  แรทองแดง 
 แหลงแรทองแดงในจีนมีท้ังการกระจายตัวอยางกวางขวางและกระจุกตัว แหลงแรทองแดงที่ไดรับการ
กําหนดแลวมีอยูในทุกมณฑล เทศบาลนคร และเขตปกครองตนเองของจีน กวารอยละ 80 ของปริมาณสํารองแร
พบอยูในมณฑลเจียงสี ธิเบต ยูนนาน กันสุ แอนหุย มองโกเลียใน ชันสี หูเปย และเหยหลงเจียง ยกเวนเขต
เทศบาลนครเทียนสิน (Tianjin) ท่ีไมพบแรทองแดง   
 เม่ือพิจารณาถึงภูมิภาคเศรษฐกิจ 3 พื้นท่ีของจีนแลวจะเห็นวาการกระจายตัวของแหลงแรทองแดงมี
ความแตกตางตามภูมิภาคอยางเห็นไดชัด และสัดสวนการกระจายตัวของแรสํารองในระหวาง 3 ภูมิภาคเศรษฐกิจ 
(ภาคเศรษฐกิจตะวันออก ภาคเศรษฐกิจตอนกลาง และภาคเศรษฐกิจตะวันตก) มีดังน้ี  
  ภาคชายฝงตะวนัออก   รอยละ 8.8  
  ภาคกลาง     รอยละ 48.6  
  ภาคตะวันตก     รอยละ 42.6  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 : การกระจายตัวของแหลงแรทองแดง 
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เม่ือคํานึงถึงขนาดแหลงแร เกรดทองแดง แรองคประกอบ การกระจายตัวของแหลงแรในภูมิภาค 
และสภาพการทําเหมืองแรทองแดงของจีน มีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
 (1) แหลงแรท่ีมีขนาดเล็กถึงปานกลางและขนาดใหญถึงใหญมาก (Super - Large Deposits) มีนอย 
แหลงแรทองแดงที่มีปริมาณสํารองแรมากกวา 2,500,000 ตัน มีอยูท่ีแหลงทองแดงเดกซิง (Dexing Copper 
Field) ในมณฑลเจียงสี แหลงแรทองแดง Tongchang 5,240,000 ตัน แหลงแรทองแดงยูลง (Yulong Copper 
Deposit) ในธิเบต 6,500,000 ตัน แหลงแรทองแดง-นิกเกิ้ลในกันสุ 3,400,000 ตันทองแดง และแหลงแรทองแดง
ดงชวน (Dongchuan Copper field) ในยูนนาน 5,000,000 ตัน เทาน้ัน ในบรรดาแหลงแรท่ีกําลังทําการสํารวจ
อยูท่ีมีขนาดใหญและใหญมากมีจํานวนเพียงรอยละ 3 และขนาดกลางรอยละ 9 ในขณะที่ขนาดเล็กมีถึงรอยละ 88 
 (2) แหลงแรเกรดต่าํมีมากกวาแหลงแรเกรดสูง โดยเฉลี่ยสินแรทองแดงในจีนมีเกรดต่ําถึงรอยละ 
0.70 และแหลงสํารองแรทองแดงเกรดสูงกวารอยละ 1 คิดเปนประมาณรอยละ 35.9 ของทัง้หมดทั่วประเทศ ใน
บรรดาแหลงแรขนาดใหญมีปริมาณสํารองแรท่ีมีเกรดสูงกวารอยละ 1 มีเพียงรอยละ 13.2 ของแหลงแรท่ัวประเทศ 
 (3) แหลงแรท่ีมีสินแรผสมมีจํานวนมากกวาแหลงแรท่ีมีสินแรเด่ียว ในบรรดาแหลงแรทองแดง
ท้ังหมดที่มีอยูมากกวา 900 แหง แหลงที่มีสินแรเด่ียว (สินแรชนิดเดียว) คิดเปนเพียงรอยละ 27.1 ในขณะที่แหลงแร
ท่ีมีสินแรผสมมีถึงรอยละ 72.9 ท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาและนําออกมาใช เหมืองแรทองแดงจํานวนไมนอย
สกัดทองคํา เงิน ธาตุในกลุมแพลทินัม Indium, Gallium เยอรมันเนียม TI, Re, Se, Te ออกมาไดปริมาณมาก 
รวมทั้งกํามะถัน ตะกั่ว สังกะสี นิกเกิ้ล โคบอลต บิสมัธ สารหนู และธาตุอื่น ๆ ในกระบวนการแตงแรทองแดง
เขมขน 
 (4) แหลงแรทองแดงที่เหมาะสําหรับการทําเหมืองใตดินมีมากกวาและแหลงแรท่ีเหมาะแกการทํา
เหมืองเปดมีนอยกวา  ทองแดงเปนวัตถุดิบพื้นฐานสําหรับการสรางเศรษฐกิจแหงชาติ เปน 1 ใน 4 ชนิดโลหะ
สําคัญซึ่งไดแก อลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี ในบรรดาโลหะมิใชเหล็ก 10 ชนิด โดยมีการบริโภค
ทองแดงมาก รองจากอลูมิเนียม 
  
2.1.2  พลอย 
 การทําเหมืองพลอยในจีนถูกควบคุมโดยรัฐบาล ดังน้ันผูประกอบการขนาดเล็กจึงตองระมัดระวัง 
เปนพิเศษ และสวนใหญทําการสํารวจนอย  การระบุตําแหนงของเหมืองพลอยในจีนทําไดยากเน่ืองจากเปนประเทศ
ท่ีใหญและมีสภาพทางธรณีวิทยาที่มีความหลากหลายทั่วประเทศ รวมถึงสภาพการทํางานที่ยากตอการระบุตําแหนง 

(1) มรกต มีแหลงอยูในมณฑลยนูนาน แตผลติไดปริมาณนอยและคุณภาพไมดีเทากับมรกตของ
ประเทศโคลัมเบีย ในมณฑลซินเจียงทางทิศตะวันตกของประเทศเปนแหลงมรกตแหลงใหมซึ่งยังไมมีรายละเอียด
เกี่ยวกับแหลงแรแหงน้ี อีกท้ังยงัไมมีรายงานการสํารวจธรณีวิทยาแหลงแร 

(2) เพอริดอท มีแหลงอยูในมณฑลยูนนานซึ่งเปนแหลงที่สําคัญ แตมีคุณภาพดอยกวาพมาและ
ปากีสถาน ปริมาณเพอริดอทลนตลาดจึงทําใหราคาตกต่ํามาเปนเวลานับสิบป 
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(3) แซฟไฟร สามารถพบแซฟไฟรขนาดใหญไดในมณฑลชานตุง (Shandong) แตสวนใหญมีสี
เขมมืดทึบจนเกือบเปนสีดํา แซฟไฟรสีนํ้าเงินเขมบางกอนมาจากเกาะไหหลํา (Hainan) ในทะเลจีนใต  

(4) เพชร พบใน Kimberlite Pipe บริษัท Carson Gold Corp. กําลังทาํเหมืองเพชรอยูท่ี 
Changma Diamond Mine ในมณฑลชานตุง 

(5) เทอรคอยส มีแหลงอยูในมณฑล Yunxian, Zhushan และมณฑลหูเปย 
(6) ทองคําและหยก พบในมณฑลซินเจียง (เขตปกครองตนเองซินเจียง) เปนท่ีรูจักกันวาเปน 

“Land of Gold and Jade” (ดินแดนแหงทองคําและหยก) จึงเปนแหลงผลิตพลอยและหยกที่สําคัญ Hotan 
Jade และพลอยอความารีน เปนท่ีรูจักกันดีมานานแลว ไดมีการทําเหมืองขุด Hotan Jade ออกมาเปนเวลา 
หลายพันปมาแลว  
 สําหรับมณฑลซินเจียงมีพลอยมากกวา 21 ชนิด จากบรรดาพลอยทั้งหมด 48 ชนิด พลอยท่ีสําคัญ 
ท่ีพบในซินเจียง ไดแก อความารีน แจสเปอร เฮสโสไนต (Hessonite) อัลมานดีน (Almandine), Spessartine 
(เปนรูไทลมี Star) และ Demantoid การเนต 
  
2.1.3 ตะกั่ว สังกะส ี
 ตะกั่วและสังกะสีมักอยูรวมกันในธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งในแหลงแรปฐมภูมิ แรกาลีนา และแร 
สฟาเลอรไรตเปนแรหลักท่ีใชสกัดตะกั่วและสังกะส ี
 ทรัพยากรแรตะกั่วและสงักะสีมีมากในจีน ในป 2540 ปริมาณสํารองแรท่ีไดรับการสํารวจแลวรวมกัน  
45.358 ลานตันโลหะตะกั่ว และ 110.078 ลานตันโลหะสังกะสี ปริมาณสํารองแรคงเหลือ (Retained Reserved) 
มีอยู 35.307 ลานตันโลหะตะกั่ว ในจํานวนน้ี 11.569 ลานตัน เปนตะกั่วสํารองแรอุตสาหกรรม (สํารองแรประเภท 
A+B+C)1 และมีอยู 92.566 ลานตันโลหะสังกะส ีซึ่งในจํานวนนี้ 33.852 ลานตัน เปนสํารองแรอุตสาหกรรม 
         เม่ือสิ้นป 2541 มีแหลงปรากฏแรตะกั่ว 730 แหง และแหลงปรากฏแรสงักะส ี 768 แหงในจีน 
ปริมาณสํารองแรท่ีไดรับการสํารวจใน 28 มณฑลและเขตปกครองตนเอง พบวา 10 มณฑลและเขตปกครอง    
ตนเองมีปริมาณสํารองแรคงเหลอืตะกั่วมากกวา 1.5 ลานตัน ตามลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี : ยูนนาน กวางตุง 
(Guangdong) มองโกเลียใน กันส ุ เจียงสี หูหนาน เสฉวน กวงส ี ชานสี และชิงไห รวมปริมาณสํารองแรตะกั่ว 
ในพื้นท่ีเหลาน้ีคิดเปนรอยละ 80 ของปริมาณสาํรองแรตะกัว่ทั้งหมดในชาติ  
 ปริมาณสํารองแรคงเหลือสังกะสี ใน 13 มณฑลและเขตการปกครองตนเองไดมากกวา 2 ลานตัน 
ตามลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี : ยูนนาน มองโกเลีย กันส ุกวงส ีกวางตุง หูหนาน เสฉวน เหอเปย (Hebei) 
เจียงส ี ชานส ี ชิงไห ซีเจียง และฟูเจี้ยน รวมปริมาณสํารองแรสังกะสีคิดเปนรอยละ 90 ของปริมาณสํารองแร
สังกะสีท้ังหมดในชาติ   
   
1 เดิมจีนไดแบงเกรดสํารองแรโลหะออกเปน 5 เกรด ไดแก A, B, C, D และ E โดยมีวิธีการสํารวจจําแนกตามเกรดดังน้ี 
  - เกรด A : ทําการสํารวจเชิงลึก (Exploration)      - เกรด B, C และ D : ทําการสํารวจแบบรายละเอียด 
 - เกรด B และ D : ทําการสํารวจเบื้องตน (Reconnaisance Survey) - เกรด C และ D : ทําการสํารวจแบบรายละเอียด (Detail Survey) 
 - เกรด E : เปนเกรดต่ําสุด โดยปกติใหทําการสํารวจแบบเบื้องตน (Reconnaisance Survey) 
ปจจุบันใชการแบงเกรดตามเกณฑของสหประชาชาติ 
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รูปที่ 4 : การกระจายตัวของแหลงแรตะกั่ว-สังกะสใีนจีน 

 
2.1.4  ทองคํา 
 จีนมีประวัติการขุดทองคําและการใชงานมามากกวา 4,000 ป จากการพัฒนาในอุตสาหกรรมใหมและ
เกษตรกรรมอยางรวดเร็ว เชน อตุสาหกรรมอวกาศ อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี ขาวสาร และทรัพยากรแรพลงังานใหม ๆ 
และวสัดุใหม ทําใหมีทางในการใชทองคําอยางมากมาย 
 จีนยังเปนหน่ึงในประเทศผูนําท่ีมีปริมาณสํารองแรทองคําท่ีไดรับการสํารวจแลวมากติดอันดับโลก 
ปลายป 2529 จีนมีปริมาณสํารองแรทองคํา 2,216 ตัน ในจํานวนน้ีเปนประเภท A + B + C 575 ตัน จากน้ันก็มี
การสํารวจพบแหลงทองคําเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปลายป 2540 ตําบลแหลงสินแรทองคําท่ีไดรับการสํารวจไปแลว 
1,304 แหลง โดยมีปริมาณสํารองแรคงเหลือ 4,265.52 ตัน ในจํานวนน้ีจัดเปนแรสํารองประเภท A + B + C จํานวน 
1,279.85 ตัน และประเภท D จํานวน 2,985.67 ตัน  
 ในบรรดาแหลงสํารองแรทองคําท่ีไดรับการสํารวจตรวจสอบแลว พบวาสินแรปฐมภูมิเปนแหลงสําคัญ
ท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑทองคําคิดเปนรอยละ 75-85 ของผลผลิตตอป ในป 2539 ปริมาณสํารองคงเหลือ 
4,264.78 ตัน คิดเปนทองคําปฐมภูมิรอยละ 59 ทองคําในลานแรรอยละ 13.10 และทองคําผลพลอยได (จากการ 
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เกิดรวมกับแรอืน่ ๆ) รอยละ 27.90 ในป 2540 ผลผลิตทองคําจากแหลงปฐมภูมิคิดเปนรอยละ 84.30 จากทองคํา
ลานแรรอยละ 8.00 และจากทองคําเกิดรวมรอยละ 7.70 
 แหลงแรทองคําในลานแร (Gold-Placer Deposits) ท่ีมีกําเนิดมาจากแหลงแรขั้นปฐมภูมิดังกลาว
ขางตน ถูกพบรวมตัวกันอยูในสวนเหนือสุดของจีนตะวันออกเฉียงเหนือ และอยูตามขอบทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของฐานทวีปแยงซี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 : การกระจายตัวของแหลงแรทองคําในจีน 

 
 ทรัพยากรแรทองคํากระจายตัวอยางไมสมํ่าเสมอพบหลายชนิดในภาคเหนือและภาคตะวันออก 
ทองคําปฐมภูมิสวนใหญพบในมณฑลซานตุง เหอหนาน เหอเปย ฉานซี จีหลิน และหูเปย ในขณะที่ลานแรทองคํา
สวนใหญถูกพบบริเวณขอบเขตตะวันออกเฉียงเหนือท่ีระบบลําธารไดถูกพัฒนาดีแลว และในพื้นท่ีจีนตะวันตกเฉียงใต 
เชน ท่ีมณฑลเหอหลงเจียง ฉานซี กันสุ เสฉวน และมองโกเลียใน แหลงแรทองคําท่ีเปนผลพลอยไดจากการสะสม
ตัวรวมกับแรอื่น สวนใหญกระจายตามลํานํ้าแยงซีตอนกลาง ซึ่งตอนลางเปนท่ีมณฑลเซียงสี หูเปย และแอนหุย 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต้ังอยูตรงรอยตอระหวางประเทศแผนทวีปยูเรเซียน แผนทวีปอินเดีย และ 
แผนมหาสมุทรแปซิฟก แกนกลางของทวีปในยุคตนถูกพบอยูในบลอคจีนเหนือและบลอคแยงซี  
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2.1.5 เหล็ก   
 ธาตุเหล็กท่ีมีอยูในผิวโลกรอยละ 5.8 นับเปนอันดับ 4  พบแรท่ีมีธาตุเหล็กเปนองคประกอบมากกวา 
300 ชนิดในผิวโลก เชน แรฮีมาไตต (Fe2O3) แรแมกนีไตต (Fe3O4) เปนตน 
 แรเหล็กสํารองคงเหลือของจีนกระจายอยูใน 30 มณฑล เทศบาลมณฑล และเขตปกครองตนเอง 
(ยกเวนไตหวัน) โดยที่มณฑลเลียวหนิง (11.107 พันลานตัน) เหอเปย (6.184 พันลานตัน) และเสฉวน (5.285 
พันลานตัน) เปนมณฑลหลักท่ีมีปริมาณสํารองแรเหล็กคงเหลอืท้ังหมดรวมกัน 22.576 พันลานตัน คิดเปนรอยละ 
48.43 ของปรมิาณสํารองแรเหล็กคงเหลือท้ังหมดของทั้งประเทศ ปกกิ่ง (Beijing) ชันสี มองโกเลียใน ชานตง   
เหอหนาน หูเปย ยูนนาน และอันหุย มีปริมาณสํารองแรท้ังหมดรวมกันได 16.013 พันลานตัน คิดเปนรอยละ 
34.64 ของสํารองแรเหล็กท้ังหมดของจีน สวนภูมิภาคท่ีมีปริมาณสํารองแรเหล็กนอยกวา 1 พันลานตัน ไดแก 
มณฑลจี้หลิน (Jilin) เหอหลงเจียง  เซียงไฮ เจียงส ุสีเจียง (Zhejiang) ฟูเจี้ยน (Fujian) เจียงส ีหูหนาน กวางตุง 
(Guangdong) กวงส ีไฮนาน (ไหหลํา) กุยโจว ชงชงิ (Chongqing) ธิเบต ชานสี กันส ุชิงไห (Qinghai) หนิงเซีย 
(Ningxia) และซินเจียง (Xinjiang) โดยมีปริมาณสํารองแรท้ังหมดรวมกันได 7.643 พันลานตัน คิดเปนรอยละ 
16.53 ของสํารองแรท้ังหมดทั่วจีน 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 : แผนที่การกระจายตัวของตําบลแหลงแรเหลก็ขนาดใหญในจีน 
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รูปที่ 7 : แผนที่การกระจายตัวของฐานผลิตสินแรเหล็กดิบและผูประกอบการถลุงเหล็กที่สําคัญของจีน 
 
2.1.6 ทรัพยากรแรพลังงาน 
 ทรัพยากรพลังงาน ไดแก ถานหิน นํ้ามันและกาซธรรมชาติ ยูเรเนียม และพลังความรอนใตพิภพ 
(Geothermals) การพัฒนาและการนํามาซึ่งทรัพยากรพลังงานจะมีความสําคัญในอนาคตเปนระยะเวลายาวนาน 
ทรัพยากรพลังงานเหลาน้ีเปนพลังงานที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมอีกไดแตมีการใชงานหลายรูปแบบ   
 (1)  ถานหิน 
  ถานหินเปนแรพลังงานที่สําคัญในจีนคิดเปนรอยละ 75 ของพลังงานปฐมภูมิท้ังหมด กระจายตัวอยาง
กวางขวางแตไมสมํ่าเสมอคือมีมากในภาคเหนือและตะวันตก แตมีนอยในภาคใตและภาคตะวันออก ดังแสดงใน
รูปที่ 8 แหลงแรท่ีมีขนาดมากกวา 1,000 ลานตัน อยูในมณฑลซินเจียง (Xinjiang) 1,621 พันลานตัน และ
มองโกเลียใน 1,205.3 พันลานตัน แหลงที่มีขนาดใหญกวา 100 พันลานตัน อยูในมณฑลชันสี ชานสี กันสุ หนิงเซีย  
กุยโจว เหอเปย ชานตง (Shandong) เหอหนาน (Henan) และแอนหุย (Anhui) รวมทรัพยากรถานหินในมณฑล
ท่ีกลาวมานี้มีปริมาณสูงถึง 4,811.3 พันลานตันคิดเปนรอยละ 95.1 ของทรัพยากรถานหินรวมทั้งประเทศ 
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รูปที่ 8  : การกระจายของทรัพยากรถานหิน 
 
  ปริมาณสํารองแรถานหินท่ียังเหลืออยูกระจายตวัใน 12 มณฑล ไดแก มณฑลชันส ี (Shanxi) 
257.8 พันลานตัน มองโกเลียใน 224.7 พันลานตัน ชานสี 161.9 พันลานตัน ชินเจียง กันส ุหนิงเซีย เหอหลงเจียง 
เหอเปย ซานตง เหอหนาน กุยโจว และยูนนาน รวมปริมาณสํารองแรท่ีไดรับการสํารวจแลว 963.7 พันลานตัน  
คิดเปนรอยละ 96.1 ของปริมาณสํารองแรท้ังหมดที่ไดสํารวจแลว 
  หลังจากที่มีการสํารวจอยางละเอียดพบวาปริมาณการผลิตถานหินในพื้นท่ีหลักมีดังน้ี  

(ก) ในป 2540 จีนเหนือผลิตไดรอยละ 36.7 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด จีนตะวันออก 
รอยละ 14.6 จีนใตรอยละ 14.3 จีนกลางรอยละ 13.2 และทั้งหมดที่กลาวผลิตไดมากกวาจีนตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งผลิตไดคิดเปนรอยละ 11.9 (จากเดิมในป 2492 ท่ีผลิตไดถึงรอยละ 38.7) การผลิตที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด 
ก็คือการผลิตถานหินในจีนตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest China) 

(ข) หลังจากป 2540 เหมืองถานหินขนาดใหญท่ีเปนของรัฐมีจํานวน 111 แหง ผลิตได 529.16 
ลานตันถานหินดิบตอป จากความสามารถในการผลิต 534.88 ลานตัน  ในจํานวนน้ีมี 81 แหง ต้ังอยูในพื้นท่ีจีน
เหนือ จีนตะวันออกเฉียงเหนือ จีนตะวันออกสวนเหนือ และจีนตะวันตกเฉียงเหนือสวนตะวันออก  
สวนใหญเปนเหมืองถานหินขนาดใหญและขนาดกลาง รัฐดําเนินการเหมืองถานหินกระจายอยูในพื้นท่ีมากกวา 30 
มณฑล ในจํานวนเหมืองเหลาน้ีมณฑลชันสี (Shanxi) มีเหมืองที่รัฐอุดหนุนอยูมากท่ีสุด ในขณะที่ในมณฑลกุยโจว
มีเหมืองที่ดําเนินการโดยงบประมาณของภาคเอกชนจํานวนมากที่สุด 
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 (3)  ยูเรเนยีม  
  จีนผลิตแรยูเรเนียมไดปละประมาณ 1,200 ตัน และคงผลิตอยูในระดับน้ีไปอีกหลายป เหมือง
แรยูเรเนียม 8 แหงแรกของจีนไดเปดดําเนินการเต็มท่ีในป 2505-2508 หลายปตอมาจีนก็ไดเปดเหมืองแรยูเรเนียม
เพิ่มขึ้นรวมประมาณ 26 แหง นับตั้งแตเริ่มเปดเหมืองแรยูเรเนียมและผานกระบวนการปฎิรูปอุตสาหกรรม เหมืองแร 
ในจีนไดมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรอยางมาก จีนลดปริมาณการผลิตและปดเหมืองแรยูเรเนียมที่ไมมี
ประสิทธิภาพหลายแหง สืบเน่ืองมาจากผลของความพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ จีนจึงมุงเนนไปใชเทคโนโลยี
ละลายแรในที่และละลายแรในกอง (In-Situ and Heap Leaching Technologies) การปรับปรุงการจัดการและ
เทคโนโลยีทําใหโครงสรางประกอบเหมืองแรยูเรเนียมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3-4 เทา 
 
2.2 สรุปมณฑลแหลงแรในจีน 
 จีนเปนประเทศที่มีพื้นท่ีขนาดใหญและอุดมไปดวยสินแรหลากหลายชนิดกระจายตัวในมณฑล เขต
การปกครองตนเองตาง ๆ ตามที่นําเสนอขางตน ซึ่งสามารถสรุปมณฑลที่มีแหลงสินแรประเภทตาง ๆ ไดดังน้ี 
 

สินแร มณฑลแหลงแร 
เหล็ก แอนหุย (ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ) กันสุ ไหหลํา (Hainan) เหอเปย หูเปย จี้หลิน  

เลียวหนิง มองโกเลียใน ชันสี กวางตุง เสฉวน ยูนนาน กุยโจว เฉินเจียง เจียงสุ  
ตะกั่ว กันสุ กวางตุง เหอหนาน หูเปย หูหนาน ยูนนาน 
สังกะสี กันสุ กวางตุง กวางสี หูหนาน เลียวหนิง ยูนนาน 
ทองแดง แอนหุย กันสุ เหอหนาน หูเปย เจียงสุ เจียงสี เลียวหนิง ซานตุง ชันสี เทียนสิน 

ยูนนาน 
ถานหิน เหอเปย เหอหลงเจียง เหอหนาน เลียวหนิง มองโกเลียใน ซานตุง ชันสี  เสฉวน 

หนิงเซีย ชานสี ซินเจียง 
ทองคํา เหอหนาน เจียงสี ซานตุง เสฉวน 
เงิน หูเปย เจียงสี เสฉวน 
ดีบุก กวงสี ยูนนาน 
นิกเกิ้ล กันสุ เสฉวน 
พลอยและอัญมณี 
   - มรกต 

 
ยูนนาน ซินเจียง 

   - เพชร ซานตุง 
   - หยก ซินเจียง 
   - เพอริดอท ยูนนาน 
   - แซฟไฟร ซานตุง ไหหลํา 
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สินแร มณฑลแหลงแร 
โปแตช ชิงไห ธิเบต 
อลูมิเนียม กวางสี กุยโจว เหอหนาน หูหนาน ชันสี กันสุ เหอเปย จี้หลิน เลียวหนิง 

มองโกเลียใน หนิงเซีย ชิงไห ชานสี ซานตุง ยูนนาน 
แมกนีเซียม เลียวหนิง หนิงเซีย ชันสี ชิงไห 
แมงกานีส ชงชิง กวางสี 
โมลิบดีนัม เหอหนาน ชานสี 

  
 
2.3 การพิจารณาคดัเลือกพ้ืนที่ศึกษาแหลงแรท่ีมีศักยภาพเหมาะแกนักลงทนุไทย 
 เน่ืองจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพื้นท่ีกวางใหญไพศาล การคนควาขอมูลและการสํารวจ
แหลงแรท่ีมีศักยภาพนาลงทุนในจีนแผนดินใหญเปนสิ่งที่ตองอาศัยระยะเวลายาวนาน ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี  
ท่ีปรึกษาจึงขอพิจารณาพื้นท่ีบางสวนของจีนท่ีมีแหลงแรท่ีมีศักยภาพนาลงทุน จากการรวบรวมขอมูลแหลงแร
โดยรวมของจีนแลวน้ันมีหลายพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม ซึ่งที่ปรึกษาพิจารณาคัดเลือกมณฑลยูนนานเปนพื้นท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมตอการลงทุนของนักลงทุนไทย ดวยเหตุผลดังน้ี 
 (1)  ในมณฑลยูนนานมีทรัพยากรแรมากมาย เปนมณฑลใหญแหงหนึ่งที่ม่ังค่ังดวยทรัพยากรแร 
เน่ืองจากมีแหลงแรสํารองขนาดใหญท่ีมีแรตาง ๆ มากมายและคุณภาพสูง พบแร 142 ชนิดท่ีใชประโยชนได ซึ่ง 
คิดเปนรอยละ 85 ของ 168 ชนิดแรท่ีคนพบในจีน พบแหลงแร (Ore deposit) ประมาณ 3,700 แหง นอกจากน้ียัง
คนพบแหลงสํารองแร 85 ชนิด คิดเปนรอยละ 56 ของ 151 ชนิดแรท่ีทําการสํารวจในจีน   

(ก) มีแร 54 ชนิด ท่ีมี Recoverable Reserves ขนาดใหญติด 10 อันดับแรกของจีน  
คิดเปนรอยละ 64 ของแรท้ังหมดที่พบในมณฑลยูนนาน  

(ข) มีแร 8 ชนิดท่ีมี Recoverable Reserves อยูในอันดับ 1 ของจีน ไดแก ตะกัว่ สังกะส ี
ดีบุก Thallium Indium แคดเม่ียม แอสเบสตอสสีนํ้าเงิน และ Germanium 

(ค) มี 12 ชนิดแรท่ีมี Recoverable Reserves อยูในอันดับ 2 ของจีน ไดแก Platinum 
Group Elements (Platinum, Palladium, Ruthenium, Inidium, Osmium และ Rhodium) เงิน Potash 
Salt สารหนู ฟอสฟอรัส Cement, Limestone และ Diatomite  

(ง) มี 5 ชนิดแรท่ีมี Recoverable  Reserves จัดอยูในอันดับ 3 ของจีน ไดแก ทองแดง 
นิกเกิล โคบอลท Fertilizer, Serpentine และ Halite 

(จ) ตามดัชนีบงชี้ทางเศรษฐกิจ แรและธาตุท่ีมีความสําคัญมากที่สดุและสําคัญในระดับสูงใน
มณฑลยูนนาน ไดแก ฟอสฟอรัส สังกะสี ดีบุก ทองแดง ตะกั่ว เหล็ก พลวง Diatomite แมงกานสี ถานหิน 
ทองคํา เงิน เกลือ Halite, Germanium ไทเทเนียม แคดเมียม และกลุมธาตุแพลทินัม (Platinum Group)  


